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GLOS AR I O DE  ALT E R AC I ON E S .  MAT E R I AL  FOT OGR Á FI C O .  
  
 

Abrasión,  Erosión 
 

Rozadura o  desgaste  producido por  f r icc ión en e l         
aglu t inante ,  emuls ión o  soporte .   

 
Partes a fectadas :  monta je ,  sopor te  secundar io ,  sopor te                                    

p r imar io ,  emuls ión e  imagen f ina l .  
 
Técnicas a fectadas :  todas.  
 
 

Acidez  (de l  papel )  
 
Ruptura  de las cadenas de ce lu losa por  h idró l is is  ác ida.  
(Hidró l is is :  ruptura  de un po l ímero)La ac idez puede ser  
producto  de la  degradación natura l  de la  ce lu losa 
(grupos a lcoho l  pasan a  ser  ác idos) ,  puede estar  
induc ida por  e lementos de l  papel  (a lumbre de aprestos,  
presencia  de e lementos metá l icos que reacc ionan con 
SO 2  y  humedad ambienta l ,  t in tas. . . )  o  puede estar  
induc ida por  contacto  con o t ros mater ia les.  

 
Partes a fectadas :   monta je ,  sopor te  secundar io ,  sopor te  

pr imar io  de papel  o  car tón.  
 

Técnicas a fectadas :  todas las que contengan papel .  
 
Notas :  La  ac idez de l  pape l  supone:  cambio  de l  co lo r  
o r ig ina l ,  d isminuc ión  de l  g rado medio  de po l imer izac ión  y  
pérd ida  de res is tenc ia  mecán ica .  
 

 
Adhesión de e lementos ajenos a la  fotograf ía  

 
La presencia ,  más o  menos permanente,  de e lementos 
a jenos a  la  fo tograf ía  en cua lqu iera  de sus par tes,  
puede ser  or igen de a l terac iones:  adhesivos de ba ja  
ca l idad que producen oxidac iones loca l izadas,  
e lementos que producen desgarros a l  ser  desprend idos 
incorrectamente. . .  
 
Notas :  La  adhes ión  de e lementos  ext raños  se  seña la  
s iempre ,  aunque no sean or igen aparente  de n inguna 
a l te rac ión .  
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Amari l leamiento    

 
Cambio de co lor  tendente  a l  amar i l lo .  

 
Partes a fectadas :  emuls ión.  
 
Técnicas a fectadas :  genera lmente las que t ienen 

emuls ión de a lbúmina.  
 
Notas :  Sue le  re lac ionarse és te  té rmino exc lus ivamente  con 
e l  de ter io ro  de  la  emuls ión  de a lbúmina,  pero  debe tenerse 
en cuenta  que también amar i l lean o t ros  mater ia les  
(barn ices . . . )   y  que determinados mater ia les  argénteos  en 
un avanzado es tado de su l f u rac ión ,  pueden presentar  un  
marcado tono amar i l lo .  
 

 
Arañazo 

 
(RAE).  "En a lgunas cosas l isas ( . . . ) ,  hacer  rayas 
superf ic ia les" .  
Inc is ión producida por  un mater ia l  más o  menos duro,  
sobre cua lqu ier  e lemento de la  fo tograf ía  que sea más 
b lando que é l .  Produce una marca permanente.  
 

Técnicas a fectadas :  monta je ,  sopor te  secundar io ,  sopor te  
pr imar io ,  emuls ión e  imagen f ina l .  

 
Técnicas a fectadas :  todas.  
 
Notas :  La  d i f e renc ia  en t re  arañazo y raya es  su t i l .  Un arañazo 
sue le  suponer  una seña l  múl t ip le ,  m ient ras  que la  raya sue le  
ser  una seña l  ún ica ,  l inea l  y  más pro funda.  
 

 
Arruga 

 
(RAE).  "P l iegue deforme o i r regu lar  que se hace en 
cua lqu ier  cosa f lexib le" .  
 

Partes a fectadas :  monta je ,  sopor te  secundar io ,  sopor te  
pr imar io  (cuando son f lexib les)   emuls ión e  imagen 
f ina l .  

 
Técnicas a fectadas :  todas las que tengan a lgún e lemento 

f lexib le .  
 

Notas :  Es  f ác i l  confund i r  ar ruga  con p l iegue .  Es  una 
confus ión  to le rab le ,  pero  para  ayudar  a  d i f e renc iar  ambos 
té rminos ,  conviene pensar  que la  ar ruga  es  e l  e fec to  
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produc ido  por  un  p l iegue .  Pero  no todas  las  ar rugas  han 
s ido  produc idas  por  p l iegues ,  un  e lemento  f lex ib le  puede 
deformarse s in  neces idad de que se  haya  dob lado o  
p legado.  

 
 

Ataque biológico 
 
Alterac iones producidas por  hongos,  bacter ias,  insectos 
y/o  pequeños mamíferos a l  a l imentarse de nut r ientes 
presentes en la  fo tograf ía ,  o  a l  segregar  durante  su 
c ic lo  v i ta l ,  sustanc ias que a fectan a  la  fo tograf ía  .  
Producen a l terac iones f ís icas (pérd idas mater ia les,  
deb i l i tamiento  y manchas)  cuando los nut r ientes son 
par te  de la  fo tograf ía  y químicas (manchas e  in ic io  de 
reacc iones químicas)   cuando segregan sustanc ias que 
quedan en la  fo tograf ía .  

 
Partes a fectadas :  monta je ,  sopor te  secundar io ,  sopor te  

pr imar io ,  emuls ión e  imagen f ina l .  
 
Técnicas a fectadas : todas.  

 
Notas :   
Los  más comunes:  
Hongos y  bac ter ias :  no  son d is t ingu ib les  s i  no  es  mediante  
cu l t ivo  de  muest ras .  S i  no  es  pos ib le  rea l izar lo ,  conviene 
re fer i r se  a  e l los  con e l  genér ico  de microorgan ismos .  
Insec tos :  Lep ismas y cucarachas  son los  que más 
f recuentemente  se  a l imentan de las  f o tog ra f ías .  Pueden 
encont rarse  también a taques de dermést idos  en ob je tos  con 
cuero ,  y  excrementos  de moscas  en cas i  cua lqu ier  par te .   
Roedores :  Ratas  y  ra tones  son capaces  de metabo l izar  la  
ce lu losa y  o t ros  compuestos  de las  f o tog ra f ía .  Su presenc ia  
en  depós i tos  es  re la t ivamente  f recuente  y  f ác i l  de  detec tar ,  
por  los  excrementos  y  por  e l  t ipo  de deter io ro  que producen 
(es  muy carac ter ís t ico  su  mord ido  en f o rma de ondas que 
hacen sobre  los  mater ia les) .  
 
 

Borrado fotoquímico   
 
Pérd ida de densidad de una fo tograf ía  producida por  
cambios f ís ico-químicos asoc iados a  la  acc ión de la  luz 
en la  imagen f ina l .  

 
Partes a fectadas :   imagen f ina l .  
 
Técnicas a fectadas :  todas las que t ienen la  imagen f ina l  

fo rmada por  p la ta  y/o  t in tes.  
 

Notas :   
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1.No debe confund i rse  es te  té rmino con Amar i l leamiento .  
Aunque sea común que se  den a l  t iempo es tos  dos  
deter io ros ,  e l  amar i l leamiento  es  un f enómeno asoc iado a  
emuls iones ,  m ient ras  que e l  bor rado fo toquímico   está  
asoc iado a l  de ter io ro  de  la  imagen f ina l .   
2 .  Es  f ác i l  ( y  to le rab le)  confund i r  es te  de ter io ro  con la  
pérd ida  de dens idad /  desvanec im iento ,  aunque és tos  
pueden es tar  p roduc idos  por  la  luz en t re  o t ros  muchos 
f ac tores  y  e l  bor rado f o toquímico ,  como su nombre ind ica ,  
só lo  por  la  luz 
 

 
Broncing  

 
Pérd idas puntua les de imagen f ina l ,  p roducidas por  la  
reacc ión de la  p la ta  y e lementos metá l icos procedentes 
de la  decorac ión de l  sopor te  secundar io  (genera lmente 
t in tas a  base de bronce o  z inc) .   

 
Partes a fectadas :  monta je ,  sopor te  secundar io ,  sopor te  

pr imar io ,  emuls ión e  imagen f ina l .  
 
Técnicas a fectadas :  todas.  
 

Notas :  Hay que tener  espec ia l  cu idado para  no confund i r  
es ta  a l te rac ión  con e l  la  p roduc ida  por  la  p resenc ia  de  
impurezas  en la  pas ta  pape lera .  E l  bronc ing  es tá  produc ido  
por  reacc iones  químicas  de la  p la ta  de  la  f o tog ra f ía  y  
e lementos  metá l icos  de las  t in tas ,  sobre  una imagen ya  
f o rmada.  Las  impurezas  metá l icas  en la  pas ta  pape lera ,  
imp iden la  f o rmac ión de la  imagen a l l í  donde se  desar ro l la  
e l  de ter io ro .  

 
 
Cambio de color  

 
Alterac iones de los va lores cromát icos de una 
fo tograf ía   producidas por  e l  desarro l lo  de reacc iones 
químicas,  que pueden haber s ido in ic iadas b ien por  
e lementos de la  prop ia  fo tograf ía ,  b ien por  e lementos 
a jenos a  e l la .  
E l  cambio de co lor  puede ser  genera l izado o  puntua l .  

 
Partes a fectadas :  monta je ,  sopor te  secundar io ,  sopor te  

pr imar io ,  emuls ión e  imagen f ina l .  
 
Técnicas a fectadas :  todas.  

 
Notas :  Ex is ten  cambios  de co lor  que no son a l te rac iones  
s ino  in te rvenc iones  de l  au tor  como es  e l  v i rado,  que a l te ra  
e l  co lo r  de  la  imagen,  pero  de f o rma vo lun tar ia . 
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Corte 
 

(RAE).  "Div id i r  una cosa o  separar  sus par tes con a lgún 
e lemento cor tante" .  

 
Partes a fectadas :   monta je ,  sopor te  secundar io ,  sopor te  

pr imar io ,  emuls ión e  imagen f ina l .  
 
Técnicas a fectadas :  todas.   

 
Notas :  Se d i f e renc ia  de  una rup tura  o de un desgar ro  por  
ser  un  deter io ro  produc ido  necesar iamente  por  un  
ins t rumento  cor tan te .  

 
 
Delaminación  

 
Separac ión de una,  a lguna o  todas las capas de un 
ar te facto  compuesto  por  var ias láminas o  capas.  

  
Partes a fectadas :    monta je ,  sopor te  secundar io ,  sopor te  

pr imar io   (cuando son de papel    con var ias capas o  
car tón laminado).  

 
Técnicas a fectadas :  todas las que tengan a lguno de sus 

e lementos compuesto  por  d is t in tas capas.  
 
Notas :  No debe confund i rse  es te  té rmino con exfo l iac ión ,  
que imp l ica  la  abras ión  y  la  pérd ida  parc ia l  de  las  capas ,  
m ient ras  que la  de laminac ión  imp l ica  la  separac ión ,  se  
hayan o  no,  perd ido .  
Por  e jemplo ,  un  car tón  prensado no puede perder  una de 
sus  capas ,  dado que no t iene capas  d i f e renc iadas ;  s in  
embargo,  s i  puede de laminarse  un  car tón  laminado,  pues to  
que és te ,  es tá  f o rmado por  la  adhes ión  de var ias  capas  de 
pape l .  
 
 

Depósitos  
Deposic ión de e lementos ext raños a  la  fo tograf ía  que 
quedan f i jados en la  super f ic ie  de l  ob je to  o  que pasan a  
formar par te  de l  mismo a l  quedar embebidos en e l  
sopor te ,  emuls ión o  imagen f ina l ,  o  a l  fo rmar nuevos 
compuestos por  reacc ión con los e lementos de la  
fo tograf ía .   

 
Partes a fectadas :  monta je ,  sopor te  secundar io ,  sopor te  

pr imar io ,  emuls ión e  imagen f ina l .  
 
Técnicas a fectadas :  todas.  
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Notas:  Es f recuente  la  confus ión  de l  té rmino depós i to  con 
mancha .  E l  p r imero  es tá  produc ido  por  una ag res ión  
externa a l  mater ia l ;  e lementos  de l  exter io r  quedan en la  
super f ic ie  de l  o r ig ina l  o  penet ran  en é l .  S i  a l  penet rar  
reacc ionan con los  e lementos  de la  f o tog ra f ía ,  pueden 
produc i r  una mancha .   Una mancha puede es tar  por  tan to ,  
p roduc ida  por  un  depós i to .  Pero  una mancha puede además 
es tar  generada por  la  degradac ión  de los  e lementos  de la  
p rop ia  f o tog ra f ía ,  s in  que ex is ta  necesar iamente  una 
ag res ión  externa.   
Por  e jemplo ,  la  ag res ión  con agua suc ia  a  una f o tog ra f ía  
con sopor te  secundar io  de  pape l :  generar ía  un  depós i to  de  
po lvo  y  bar ro  (un  e lemento  de l  exter io r  queda depos i tado en 
super f ic ie )  y  una mancha de humedad ( la  suc iedad de l  
in te r io r  de  la  f o tog ra f ía  ha  s ido  ar ras t rada por  e l  agua;  un  
e lemento  de l  in te r io r  se  ve  modi f icado) .  
 

 
Desgarro 
 

(RAE) "Rasgar,  romper cosas de poca consis tenc ia" .  
Partes a fectadas :   monta je ,  sopor te  secundar io ,  sopor te  
pr imar io ,  emuls ión e  imagen f ina l .  

 
Técnicas a fectadas :aque l las con soporte  pr imar io  y/o  

secundar io  de papel ,  car tón o  te la .  también las 
emuls iones sobre papel  y v idr io .   

 
Notas :Es te  té rmino puede confund i rse  y  usarse  
ind is t in tamente  con rup tura  en sopor tes  de pape l ,  
emuls iones ,  y  e lementos  de la   f o tog ra f ía  f lex ib les  en 
genera l .  
 

 
Deter ioro producido por  masas adhesivas 

 
Decolorac iones,  deb i l i tamientos puntua les,  formación 
de tens iones y o t ras a l terac iones f ís icas y/o  químicas 
en un área de la  fo tograf ía ,  producidas por  masas 
adhesivas que pueden o no proceder de l  proceso de 
manufactura .   
puede también re fer i rse  a  la  presencia  de adhesivos 
natura les o  s in té t icos no or ig ina les en la  fo tograf ía ,  s in  
que hayan in ic iado n ingún t ipo de reacc ión (aunque e l  
pe l igro  de que la  in ic ien s iempre exis te)  

 
Partes a fectadas :  monta je ,  sopor te  secundar io ,  sopor te  

pr imar io ,  emuls ión e  imagen f ina l .  
 
Técnicas a fectadas :  todas.  
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Distorsión dimensional  

Deformaciones de l  sopor te  secundar io  y/o  pr imar io  que 
modi f ican la  prop iedad de l  or ig ina l  de ser  p lano.  
Afectan a  un área o  a  todo e l  con junto  de la  fo tograf ía .  

 
Partes a fectadas :  monta je ,  sopor te  secundar io ,  sopor te  

pr imar io ,  emuls ión e  imagen f ina l .  
 
Técnicas a fectadas :  todas.  

 
Notas :  se  d i f e renc ia  de  ar ruga ,  p l iegue . . .  en  que és tos  son 
deformac iones  más puntua les  y  pro fundas.  e l  té rmino 
d is tors ión  d imens iona l  sue le  u t i l i zarse  para  re fer i r se  a  
a labeos  o  deformac iones .  
 

 
Estado algodonoso 

 
Pérd ida de consis tenc ia  de los sopor tes de papel  o  
car tón producida por  microorgan ismos.  
e l  té rmino resu l ta  rea lmente grá f ico ,  ya que un a taque 
muy fuer te  de microorgan ismos (que sue le  i r  asoc iado a  
la  presencia  de agua) puede de jar  e l  pape l  o  car tón con 
un tacto  s imi lar  a l  de l  a lgodón.  

 
Par tes a fectadas :   monta je ,  sopor te  secundar io  y sopor te  

pr imar io .  
 
Técnicas a fectadas :  todas las que t ienen soportes de papel  

y/o  car tón.  
 

 
Exfol iación 
 

(RAE).  "Exfo l ia r :  d iv id i r  una cosa en láminas o  
escamas" .  
Se re f ie re  a  todas aquel las a l terac iones que producen 
la  pérd ida parc ia l  y por  n ive les de un soporte  
secundar io  o  pr imar io  de papel ,  car tón,  v idr io ,  e tc . .  

 
Partes a fectadas :  monta je ,  sopor te  secundar io ,  sopor te  

pr imar io   (cuando son de papel  o  car tón) .  
 
Técnicas a fectadas :  todas.  
 

Notas :No debe confund i rse  es te  té rmino con de laminac ión ,  
que es  la  separac ión  de las  d is t in tas  láminas  que componen 
un ob je to .  La  exfo l iac ión  imp l ica  la  abras ión  y  la  pérd ida  
parc ia l  de  las  capas ,  m ient ras  que la  de laminac ión  imp l ica  
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la  separac ión ,  se  hayan o  no,  perd ido .  
 

 
Falta /  pérdida 

 
Desapar ic ión to ta l  o  parc ia l  de a lguno de los e lementos 
or ig ina les de l  ob je to  o  de su monta je .  

 
Partes a fectadas :   monta je ,  sopor te  secundar io ,  sopor te  

pr imar io ,  emuls ión e  imagen f ina l .  
 
Técnicas a fectadas :  todas.  

 
Notas :   
No deben confund i rse  fa l ta /  pérd ida  con rup tura  o con 
cor te ,  ya  que las  pr imeras  imp l ican la  desapar ic ión  de un 
e lemento  y  las  segundas,  só lo  su  deter io ro .  

 
 
Formato modif icado/  Reformateado /Al teración del  
formato or iginal  

 
Alterac iones vo luntar ias en las d imensiones or ig ina les 
de l  ob je to .  

 
Partes a fectadas :   monta je ,  sopor te  secundar io ,  sopor te  

pr imar io ,  emuls ión e  imagen f ina l .  
 
Técnicas a fectadas :  todas.  

 
 
Foto oxidación 

 
Oxidac ión producida por  e fecto  de la  luz.  La luz es la  
que proporc iona la  energía  necesar ia  para que se 
produzca in tercambio de e lect rones ent re  las 
molécu las.  

 
Partes a fectadas :  monta je ,  sopor te  secundar io ,  sopor te  

pr imar io ,  emuls ión e  imagen f ina l .  
 
Técnicas a fectadas : todas.  

 
Notas :   
1 .Conviene tener  en  cuenta  que la  luz no  es  la  ún ica  f uente  
de ox idac ión .  E l  té rmino f o to-ox idac ión  se  re f ie re  a  los  
de ter io ros  ox ida t ivos  in ic iados  por  la  luz.  Cuando no es tá  
c la ro  cuá l  es  e l  o r igen,  es  más cor rec to  hab lar  
exc lus ivamente  de ox idac ión .   
2 .En sopor tes  de pape l  supone:  cambio  de co lor  y  
deb i l i t amiento ,  espec ia lmente  de las  áreas  expuestas  a  la  
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luz .  
3.En emuls iones  supone:  in ic io  de  reacc iones  de ox ido  
reducc ión ,  deb i l i t amiento  de la  imagen.  
 

Foxing 
 
(B.  Lavedr ine) :  "Término inglés re fer ido a  las 
punteaduras o  "manchas de herrumbre"  que aparecen 
en car tones y papeles ant iguos"  
Su or igen no está  de l  todo def in ido,  la  propuesta  más 
hab i tua l  es que se t ra ta  de una a l terac ión química que 
se desarro l la  en presencia  de e lementos metá l icos,  
aunque hay qu ien le  a t r ibuye un or igen exc lus ivamente 
b io lógico.  

 
Partes a fectadas :  monta je ,  sopor te  secundar io ,  sopor te  

pr imar io ,  emuls ión e  imagen f ina l .  
 

Técnicas a fectadas :  todas las que con l leven la  u t i l izac ión 
de papel  y/o  car tón.   
 
Notas :  Es  más f recuente  su  apar ic ión  en pape les  y  car tones  
de ba ja  ca l idad.  
 

 
Friabi l idad 

 
Pérd ida ext rema de las prop iedades de f lexib i l idad de l  
papel  y e l  car tón producida por  un a l to  grado de ruptura  
de las cadenas de ce lu losa deb ido a  la  ac idez.  
 

Partes a fectadas :   monta je ,  sopor te  secundar io  y sopor te  
pr imar io .  

 
Técnicas a fectadas :  todas las que contengan e lementos de 

papel  y car tón.  
 
Notas :   un  ob je to  es tá  f r iab le  cuando a l  in ten tar lo  mane jar ,  
se  rompe en g randes lascas  y  con l íneas  de f rac tura  muy 
def in idas .  
 

 
Huel las dacti lares  

 
Grasa,  procedente de los dedos,  deposi tada en la  
super f ic ie  de las fo tograf ías.  Puede o no ser  vehícu lo  
de t ransporte  de o t ros e lementos ( t in tas,  po lvo. . . ) .  

 
Partes a fectadas :   monta je ,  sopor te  secundar io ,  sopor te  

pr imar io ,  emuls ión e  imagen f ina l .  
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Técnicas a fectadas :  todas.  
 
Notas :   
La  presenc ia  de  hue l las  dac t i la res  en una f o tog ra f ía  t iene 
consecuenc ias  múl t ip les :  puede suponer  e l  in ic io  de  
reacc iones  químicas  produc idas  por  la  p rop ia  g rasa de la  
hue l la ,  o  por  e lementos  que resu l ten  a t ra ídos  y  f i j ados  por  
e l la .  Puede también produc i r  e l  e fec to  cont rar io  y  “p ro teger ”  
de  las  ag res iones  ambienta les  externas  (casos  en los  que 
toda la  imagen ha su f r ido  una óx ido  reducc ión  sa lvo  en la  
zona tamponada por  la  g rasa de la  hue l la  dac t i la r ) .  
Suponen también un r iesgo b io lóg ico :  resu l tan  ser  una 
exce len te  f uente  de nut r ien tes  para  muchos 
mic roorgan ismos.  
Igua lmente ,  es  múl t ip le  e l  o r igen de las  hue l las  dac t i la res :  
pueden haber  s ido  or ig inadas  durante  e l  p rocesado 
(manchas produc idas  por  e l  operador  a l  tocar  una f o tog ra f ía  
con los  dedos húmedos de l  f i j ador  de  la  an ter io r )  o  durante  
e l  mane jo .  
 

 
Imperfección industr ia l  

 
a l te rac iones de or igen en la  cop ia /  negat ivo /  pos i t ivo  
d i recto  producidas por  def ic ienc ias en la  manufactura .  

 
Partes a fectadas :  monta je ,  sopor te  secundar io ,  sopor te  

pr imar io ,  emuls ión e  imagen f ina l .  
 
Técnicas a fectadas :  todas.  

 
Notas :  Pueden o  no a fec tar  a  la  es tab i l idad f is ico-química  
de l  ob je to .  Se t ra ta  en  cua lqu ier  caso de e fec tos  no 
buscados,  pero  s i  p roduc idos ,  por  e l  f o tóg ra fo  o  e l  
f abr icante  de l  mater ia l ,  para  la  e laborac ión  de l  a r te fac to .  

 
 
Impurezas en la  pasta papelera (manchas) 

 
Señales producidas por  presencia  de l ign ina,  e lementos 
metá l icos o  cua lqu ier  e lemento ext raño en genera l ,  
embebido en la  pasta  papelera  durante  e l  proceso de 
fabr icac ión.  

 
Partes a fectadas :  son daños or ig inados por  sopor tes de 

papel /car tón,  pero pueden afectar  a  todas las par tes de 
la  fo tograf ía .  
 

Técnicas a fectadas :  todas en las que aparezca papel  o  
car tón.   

 
Notas :  Las  impurezas  de la  pas ta  pape lera  se  cons ideran 
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a l te rac ión  só lo  s i  la  p roducen.  La  presenc ia  de  e lementos  
ext raños  (h i los  s in  des f ib rar ,  por  e jemplo)  que no han 
or ig inado una reacc ión  química ,  se  cons idera  par te  de  la  
técn ica  de f abr icac ión  de l  pape l .  
 

 
Impurezas de la  pasta papelera (zonas sin imagen) 

 
Fal tas puntua les de imagen,  producidas por  impurezas 
metá l icas de l  papel  que han reacc ionado con la  
sustanc ia  fo tosensib le  antes de que se produ jera  la  
exposic ión.  Así ,  cuando se toma la  fo tograf ía ,  esas 
zonas no son ya capaces de reacc ionar  con la  luz.  
Suelen ser  motas b lancas con cent ro  negro y cerco 
b lanco.  

 
Partes a fectadas :   imagen f ina l .  
 
Técnicas a fectadas :  todas las que t ienen soporte  pr imar io  

de papel .   
 
Notas :  Hay que tener  espec ia l  cu idado para  no confund i r  
es ta  a l te rac ión  con e l  bronc ing .  E l  bronc ing  es tá  produc ido  
por  reacc iones  químicas  de la  p la ta  de  la  f o tog ra f ía  y  
e lementos  metá l icos  de las  t in tas ,  sobre  una imagen ya  
f o rmada.  Las  impurezas  metá l icas  en la  pas ta  pape lera ,  
imp iden la  f o rmac ión de la  imagen a l l í  donde se  desar ro l la  
e l  de ter io ro .  
 

 
Incis ión 

 
(RAE).  "Hendidura que se hacen a lgunos cuerpos con 
un inst rumento cor tante" .  

 
Partes a fectadas :   monta je ,  sopor te  secundar io ,  sopor te  

pr imar io ,  emuls ión e  imagen f ina l .  
 
Técnicas a fectadas :  todas.  

 
Notas :  Puede confund i rse  con arañazo o con raya ,  aunque 
la  hend idura  imp l ica  c ie r ta  vo lun tar iedad y e l  a rañazo y la  
raya,  c ie r ta  acc identa l idad .  
 
 

 
Intervención autor  

 
Alterac iones vo luntar ias rea l izadas por  e l  autor  sobre e l  
negat ivo ,  pos i t ivo  d i recto  o   cop ia  para modi f icar  e l  
aspecto  f ina l  ( in tens i f icac iones,  re toques,  v i rados. . . ) .  
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Partes a fectadas :  monta je ,  sopor te  secundar io ,  sopor te  
pr imar io ,  emuls ión e  imagen f ina l .  

 
Técnicas a fectadas :  todas.  

 
Notas :  no  se  t ra ta  de  un deter io ro  en  s í  m ismo,  aunque 
pueda l legar  a  ser  o r igen de a l te rac iones .  
 

 
Manchas 

 
Vest ig io  o  señal  que un e lemento concreto  de ja  en una 
fo tograf ía  a l  reacc ionar  con a lguno de los e lementos 
que la  componen,  ensuciándola .  También las señales 
producidas por  la  a l terac ión de los e lementos 
composi t ivos de l  or ig ina l .   
Término muy ampl io  que sue le  concretarse 
especi f icando e l  or igen de la  a l terac ión ( i .e . :  manchas 
de humedad,  manchas producidas por  lavado 
insuf ic iente  durante  e l  reve lado. . . )  

 
Partes a fectadas :  monta je ,  sopor te  secundar io ,  sopor te  

pr imar io ,  emuls ión e  imagen f ina l .  
 
Técnicas a fectadas :  todas.  

 
Notas:  En genera l ,  e l  té rmino mancha se u t i l iza  cuando 
e l  deter ioro  está  producido desde e l  in ter ior  de la  
fo tograf ía  y se mani f iesta  en e l  exter ior  o  cuando 
e lementos de l  exter ior  hacen que se desarro l le  desde e l  
in ter ior  un deter ioro  que va “de dent ro  a  fuera" .   
Es f recuente  la  confus ión  de l  té rmino depós i to  con mancha .  
E l  p r imero  es tá  produc ido  por  una ag res ión  externa a l  
mater ia l ;  e lementos  de l  exter io r  quedan en la  super f ic ie  de l  
o r ig ina l  o  penet ran  en é l .  S i  a l  penet rar  reacc ionan con los  
e lementos  de la  f o tog ra f ía ,  pueden produc i r  una mancha .   
Una mancha  puede es tar  por  tan to  produc ida  por  un  
depós i to .  Pero  una mancha puede además es tar  generada 
por  la  degradac ión  de los  e lementos  de la  p rop ia  f o tog ra f ía ,  
s in  que ex is ta  aparentemente  una ag res ión  externa.   
Por  e jemplo ,  la  ag res ión  con agua suc ia  a  una f o tog ra f ía  
con sopor te  secundar io  de  pape l :  generar ía  un  depós i to  de  
po lvo  y  bar ro  (un  e lemento  de l  exter io r  queda depos i tado en 
super f ic ie )  y  una mancha de humedad ( la  suc iedad de l  
in te r io r  de  la  f o tog ra f ía  ha  s ido  ar ras t rada por  e l  agua;  un  
e lemento  de l  in te r io r  se  ve  modi f icado) .  

 
 
Manchas por contacto   

 
Deco lorac iones puntua les producidas por  e l  contacto  de 
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la  fo tograf ía  y o t ro  e lemento (adhesivos,  p la t ino 
procedente de o t ras fo tograf ías,  t in tas. . . )  

 
Partes a fectadas :  monta je ,  sopor te  secundar io ,  sopor te  

pr imar io ,  emuls ión e  imagen f ina l .  
 
Técnicas a fectadas :  todas.  

 
 
Manchas de humedad  

 
Señales que un l íqu ido produce en la  fo tograf ía ,  b ien a l  
arrast rar  la  suc iedad de la  super f ic ie  hasta  e l  borde de 
la  zona que este  l íqu ido l lega a  a fectar ,  b ien a l  
deposi tar  la  suc iedad que e l  mismo l íqu ido l leva.  Estas 
manchas,  se soÏocen también como "manchas de 
marea" .  
 

Partes a fectadas :   monta je ,  sopor te  secundar io ,  sopor te  
pr imar io ,  emuls ión e  imagen f ina l .  

 
Técnicas a fectadas :  todas.  
 

Notas :  La  suc iedad que permi te  la  f o rmac ión de las  
"manchas de marea"  puede proceder  no  só lo  de  la  
super f ic ie  de  la  f o tog ra f ía ,  s ino  también de l  l íqu ido  que 
ac túa sobre  la  cop ia /  negat ivo /  pos i t ivo  d i rec to .  
 

 
Manchas producidas por soporte  pr imario 

 
La presencia  de impurezas en los sopor tes pr imar ios,  
como l ign ina o  e lementos metá l icos,  puede ser  
responsable  de l  in ic io  de reacc iones químicas 
loca l izadas que produzcan manchas en la  fo tograf ía .  

 
Partes a fectadas :  monta je ,  sopor te  secundar io ,  sopor te  

pr imar io ,  emuls ión e  imagen f ina l .  
 
Técnicas a fectadas :  todas.  
 
 

 
 
Manchas producidas por soportes secundarios y /o 
montajes 

 
Los soportes secundar ios y monta jes rea l izados con 
mater ia les de ba ja  ca l idad,  pueden produci r  deter ioros 
y seña les permanentes en las fo tograf ías:  l ign ina,  
adhesivos,  e tc . ,  pueden ser  los responsables de 
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decolorac iones loca l izadas,  cambios de co lor ,  cambios 
de pH. . .  

 
Partes a fectadas :  sopor te  secundar io ,  sopor te  pr imar io ,  

emuls ión e  imagen f ina l .  
 
Técnicas a fectadas :  todas.  

 
 
Oxidación 

 
Pérd ida de e lect rones producida por  apor tes de energía  
externos.  
La oxidac ión a fecta  a  abso lu tamente todo;  s in  i r  más 
le jos,  es uno de los grandes responsables de l  
enve jec imiento  de la  p ie l  humana.  

 
Partes a fectadas :   monta je ,  sopor te  secundar io ,  sopor te  

pr imar io ,  emuls ión e  imagen f ina l .  
 
Técnicas a fectadas :  todas.  

 
 
Oxidación (del  papel) .  

 
Pérd ida de e lect rones en la  molécu la  de ce lu losa,  
favorec ida por  agentes oxidantes de l  entorno o  de l  
prop io  papel .  

 
Partes a fectadas :   sopor tes de papel  y/o  car tón.  
 
Técnicas a fectadas :  todas las que t ienen papel  o  car tón 

como soporte  pr imar io ,  secundar io  o  monta je .  
 

Notas :   
1 .Es te  cambio  en la  es t ruc tura  molecu lar ,  se  t raduce en 
deb i l i t amiento  y /o  cambio  de co lor  en  e l  pape l  o  car tón .  
2 .  Med iante  aná l is is  exc lus ivamente  v isua l ,  es te  daño es  
f ác i l  de  confund i r  con e l  p roduc ido  por  la  ac idez .  Oxidac ión  
y  ac idez son dos  procesos  químicos  que pueden darse  
jun tos ,  pero  no es tán necesar iamente  asoc iados .  
 

 
 
Oxidación (de la  Ag).  

 
Pérd ida de e lect rones y formación de iones Ag,  que son 
a l tamente react ivos,  móvi les e  inco loros.  

 
Partes a fectadas :   imagen f ina l  ( técn icas con imagen f ina l  

de p la ta)  
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Técnicas a fectadas :  todas las que t ienen p la ta  como 

e lemento formador de la  imagen f ina l .  Son más 
sensib les a  la  oxidac ión las imágenes formadas por  
p la ta  fo to l í t ica .  

 
Notas :   
1 .Los  f enómenos de ox idac ión  sue len i r  asoc iados  a  
f enómenos de reducc ión  (gananc ia  de  e lec t rones) ,  dada la  
d i f i cu l tad  de saber  s i  es tamos ante  una ox idac ión  o  ante  
una reducc ión ,  es  más cor rec to  hab lar  de  ox ido-  reducc ión .  
2 .Los  f enómenos de ox ido  reducc ión  suponen:  
desvanec im iento  de la  imagen,  pérd ida  de deta l le ,  cambio  
de co lor  y  e l  e fec to  de  "espe jos  de p la ta" .  
 

 
Oxido reducción (de la  Ag).  

 
In tercambio de e lect rones ent re  las d is t in tas molécu las 
formadoras de la  imagen f ina l  de una fo tograf ía .  

 
Partes a fectadas :   imagen f ina l  ( técn icas con imagen f ina l  

de p la ta)  
 
Técnicas a fectadas :  todas las que t ienen p la ta  como 

e lemento formador de la  imagen f ina l .  
 

Notas :  Los  f enómenos de ox ido  reducc ión  suponen:  
desvanec im iento  de la  imagen,  pérd ida  de deta l le ,  cambio  
de co lor  y  e l  e fec to  de  "espe jos  de p la ta" .  
 

 
Pérdida de adherencia  

 
Separac ión to ta l  o  parc ia l  de dos o  más e lementos que 
en or igen estaban un idos.   

 
Partes a fec tadas:  monta je ,  sopor te  secundar io ,  sopor te  

pr imar io ,  emuls ión e  imagen f ina l .  
 
Técnicas a fectadas :  todas.  
 

Notas :  No debe confund i rse  la  pérd ida  de adherenc ia  con la  
de laminac ión .  La  de laminac ión  es  la  separac ión  en d is t in tas  
par tes  de un e lemento  un i ta r io .  La  pérd ida  de adherenc ia  se  
re f ie re  a  la  separac ión  de dos  e lementos  d i f e renc iados  que 
es taban un idos ,  independ ientemente  de l  daño que cada uno 
de e l los  pueda su f r i r .  
 

 
Pérdida de densidad 
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Desvanecimiento  genera l izado de la  imagen (pérd ida de 
deta l le  y de densidad)  or ig inado por  cambios f ís ico-
químicos producidos en la  imagen f ina l .  Es e l  e fecto  
más común de los d is t in tos t ipos de su l furac iones ,  
reacc iones de oxido reducc ión  y  fo to-ox idac ión .  

  
Partes a fectadas :   imagen f ina l .  
 
Técnicas a fectadas :  todas las que t ienen la  imagen f ina l  

de p la ta  y/o  t in tes.  
  

Notas :  No debe confund i rse  es te  té rmino con 
amar i l leamiento .  Aunque sea común que se  den a l  t iempo 
es tos  dos  deter io ros ,  e l  amar i l leamiento  es  un f enómeno 
asoc iado a  emuls iones ,  m ient ras  que e l  desvanec im iento  
DE la  imagen/  pérd ida  de dens idad   es tá  asoc iado a l  
de ter io ro  de  la  imagen f ina l .  
 

 
Pliegue 

 
(RAE).  "Doblez,  especie  de surco o  des igua ldad que 
resu l ta  en cua lqu iera  de aquel las par tes en que una 
te la  o  cosa f lexib le  de ja  de estar  l isa  o  extend ida" .  
( "Doblez:  seña l  que queda en la  par te  por  donde se 
dob ló" ) .  

 
Partes a fectadas :   monta je ,  sopor te  secundar io ,  sopor te  

pr imar io  (cuando son f lexib les) ,  emuls ión e  imagen 
f ina l .  

 
Técnicas a fectadas : todas las que tengan a lgún e lemento 

f lexib le .  
 

Notas :  Es  f ác i l  confund i r  ar ruga  con p l iegue .  Es  una 
confus ión  to le rab le ,  pero  para  ayudar  a  d i f e renc iar  ambos 
té rminos ,  conviene pensar  que la  ar ruga  es  e l  e fec to  
produc ido  por  un  p l iegue .  Pero  no todas  las  ar rugas  han 
s ido  produc idas  por  p l iegues ,  un  e lemento  f lex ib le  puede 
deformarse s in  neces idad de que se  haya dob lado o  
p legado.  
 

 
Ruptura 

 
(RAE) "Acc ión y e fecto  de romper o  romperse" .  
( "Romper:  separar  con más o  menos vio lenc ia  las 
par tes de un todo,  deshaciendo su un ión" ) .  
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Partes a fectadas :   monta je ,  sopor te  secundar io ,  sopor te  
pr imar io ,  emuls ión e  imagen f ina l .  

 
Técnicas a fectadas :  todas.  
  

Notas :  Es te  té rmino puede confund i rse  y  usarse  
ind is t in tamente  con desgar ro  en  sopor tes  de pape l ,  
emuls iones ,  y  e lementos  de la   f o tog ra f ía  f lex ib les  en 
genera l . 
 

 
Suciedad 

 
(RAE) "Sucio :  que t iene manchas o  impurezas" .  
E lementos que aparecen en la  super f ic ie  de la  
fo tograf ía  y que le  son a jenos.  
Def in ic ión muy ampl ia ,  que sue le  concretarse 
especi f icando e l  or igen de la  suc iedad ( i .e . : "manchas 
de humedad") .  También para re fer i rse  a  la  suc iedad 
superf ic ia l  (po lvo y ho l l ín  deposi tados en la  super f ic ie) .  

 
Partes a fectadas :   monta je ,  sopor te  secundar io ,  sopor te  

pr imar io ,  emuls ión e  imagen f ina l .  
 
Técnicas a fectadas :  todas.  

 
 
Sulfuración (de la  Ag).  

 
Formación de su l furo  de p la ta  por  reacc ión de la  p la ta  
de la  fo tograf ía  con e l  azuf re  o  compuestos de l  azuf re  
procedentes de la  a tmósfera ,  o  de e lementos de la  
prop ia  fo tograf ía .  
 

Partes a fectadas :  imagen f ina l  ( técn icas con imagen f ina l  
de p la ta)  

 
Técnicas a fectadas :  todas las que t ienen p la ta  como 

e lemento formador de la  imagen f ina l ,  especia lmente 
aquel las con más tendencia  a  re tener  productos 
químicos de l  procesado ( técn icas con soporte  pr imar io  
de papel ,  técn icas con capa de bar i ta ) .  
 
 
Notas :  Los  compuestos  de l  azuf re  en  una f o tog ra f ía ,  que 
permi ten  la  f o rmac ión de su l f u ro  de  p la ta ,  pueden tener  dos  
or ígenes :  mal  lavado o  ac t iv idad insuf ic ien te  de l  f i j ador  
(b ien  por  haberse u t i l i zado un f i j ador  agotado,  b ien  por  
haber  dado t iempos insuf ic ien tes  de f i j ado) .  
La  su l f u rac ión  de la  p la ta  supone:  amar i l leamiento ,  
f o rmac ión de depós i tos  amar i l lo -mar roneáceos y 
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desvanec im iento  de la  imagen.   
Debe d i f e renc iarse  la  su l f u rac ión  como deter io ro  de l  v i rado 
a l  su l f u ro ,  f recuentemente  u t i l i zado por  los  f o tóg ra fos .  En e l  
v i rado a l  su l f u ro  se  produce durante  e l  reve lado,  de  f o rma 
vo lun tar ia  y  cont ro lada,  su l f u ro  de  p la ta ,  que es  una de las  
f o rmas más es tab les  de la  p la ta .   

 
 
Tintas/Graf i to/ (Aportaciones apócri fas en general )  

 
La presencia  de estos e lementos puede tener  más 
consecuencias que las meramente esté t icas o  
documenta les:  las t in tas pueden ser  or igen de ac idez,  
de manchas. . .  e tc .  E lementos aparentemente iner tes,  
como e l  gra f i to ,  pueden también suponer una 
a l terac ión,  a l  produci r  autént icas inc is iones en los 
sopor tes. . .  

 
Partes a fectadas :  monta je ,  sopor te  secundar io ,  sopor te  

pr imar io ,  emuls ión e  imagen f ina l .  
 

Técnicas a fectadas :  todas.  
 
Notas :  La  presenc ia  de  anotac iones ,  se l los  e tc .  se  seña la  s iempre ,  
aunque no sean or igen aparente  de n inguna a l te rac ión .  
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